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Skazenie mikrobiologiczne

elewacji budynkéw

Do najczesciej rozpowszechnionych mikroorganizméw atakujgcych powierzchnie naszych elewacji naleza algi i grzyby plesniowe.

Ich pozywka sa zwigzki organiczne zawarte w sktadzie materiatéw elewacyjnych oraz zanieczyszczenia osadzajace sie w ich strukturze

podczas eksploatacji. Niezbednym czynnikiem jest oczywiscie woda, ktéra odgrywa tutaj zasadnicza role. Dawniej, kiedy na budynkach

dominowaty elewacje z tynkiem cementowym lub wapiennym, wysoka zasadowos¢ tych materiatéw w sposéb naturalny hamowata

rozwéj wszelkich drobnoustrojow.

Niestety obecnie nowoczesne produkty wykorzystywane w pracach
elewacyjnych oparte s na gotowych dyspersjach zywic syntetycznych,
stanowigcych doskonata pozywke dlaalgigrzybdw.

Korozja mikrobiologiczna oprécz pogorszenia samej estetyki
elewacji, prowadzifinalnie do rozktadu i uszkodzenia materiatéw
budowlanych. Intensywno$¢ tego procesu jest w duzym stopniu
uzalezniona od warunkéw panujacych w obrebie budynku jak
i szeregu innych czynnikéw wptywajacych na intensyfikacje
rozwoju tych drobnoustrojow.

Bezposrednimi zagrozeniami zwiazanymi z wystgpowaniem
nabudynkualgi grzybéw plesniowych sa:
zmianakoloru, pojawieniesie plami przebarwien,
powstanie mikropeknieciuszkodzen wierzchniejwarstwy tynku,
uszkodzenie konstrukgji budynku - degradacja biologiczna,
pogorszenie parametréw cieplno-wilgotnosciowych

zawilgocenie $cian,

rozwdj chorobotwérczych grzybow plesniowych wewnatrz
budynku - bezposrednie zagrozenie dlaludzi
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Przyczyny powstawania korozji
mikrobiologicznej
na elewacjach budynkoéw (algi i grzyby)

Rozpatrujac czynniki, ktére maja bezposredni wptyw na rozwéj skazenia mikrobiologicznego musimy wzig¢ pod uwage zaréwno wptyw
srodowiska zewnetrznego, jak réwniez wady projektowo-wykonawcze i eksploatacyjne.

Tak jak w przypadku tych pierwszych nie mamy duzego wptywu na zmiane uwarunkowan $rodowiskowych w jakich znajduije sie nasz
budynek, tak w przypadku pozostatych mozemyznacznie ograniczy¢ niebezpieczenstwo rozwoju tych organizméw na naszej elewacji.

Czynnikiniezalezne - powodujace rozwdj grzybéw i alg (warunki i usytuowanie budynku):

umiejscowienie budynku w poblizu parku lub lasu oraz zbiornikéw wodnych, ktére podwyzsza wilgotnos¢ wzgledna powietrza,
atowkonsekwencji prowadzi do duzego nagromadzenia zarodnikéw grzybéw w powietrzu,

usytuowanie scian budynku od strony pétnocnej lub zachodniej gdzie wystepuje ograniczona operacja stoneczna,
stale utrzymujacasie temperaturaod +10°Cdo +15°Csprzyjajaca rozwojowi mikroorganizméw, brak niskich temperatur ponizej 0°C

niekorzystne warunki atmosferyczne, wysoka wilgotnos¢ wzgledna powietrza ok. 80-100%, wystepowanie czestych opaddéw
deszczuitp.

wystepujace zanieczyszczenie srodowiska niosace zwigzki organiczne bedace idealng pozywka dlaalgigrzybéw,
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Przyczyny powstawania korozji

mikrobiologicznej

na elewacjach budynkoéw (algi i grzyby)
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Czynnikizalezne -wady projektowo-wykonawcze i eksploatacyjne:

nieprawidtowe zaprojektowanie budynkéw pod wzgledem parametréw
cieplno-wilgotnosciowych,

chropowata struktura tynku sprzyjajaca tatwemu osadzaniu sie wszelkich
zanieczyszczen,

trwate zawilgocenie elewacji spowodowane nieprawidtowo wykonanymi
obrobkamiblacharskimilubich brakiem,

brak odpowiedniejizolacjibudynku umozliwiajgcejtatwe zawilgacaniescian,
miejscowe przemarzanie $cian - pozostawienie mostkéw termicznych,

konstrukcja budynku nie uwzgledniajaca odpowiedniego odprowadzania
wodyzdachu-brak odpowiedniego opierzenia,

brak okresowych przegladéw elewacji,

stosowanie materiatéw elewacyjnych niezabezpieczonych $rodkami
ograniczajacymirozwdjalg i grzybow tzw. biocydéw

btedy wykonawcze
Renowacja elewacji dotknigtej skazeniem mikrobiologicznym

Aby skutecznie przeprowadzi¢ renowacje elewacji dotknietej skazeniem mikro-
biologicznym nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego budynku. W tym
momencie niezbedne jest ustalenie bezpoéredniej przyczyny odpowiedzialnej
zarozwojalg i grzybdw i jej whasciwe usuniecie, poprzez dokonanie stosownej
naprawy. Nalezy pamietac, ze starannos¢ przeprowadzonej naprawy bedzie
miata decydujacy wptyw najakos¢ wykonanej renowacjii jej skutecznosc.
FAST PROTEKTOR jest gotowym do uzycia preparatem wodnym, dziata
wyniszczajaco na grzyby oraz glony i po zastosowaniu zapobiega dalszej ich
migracji oraz hamuje powstawanie nowych kolonii. Trwatos¢ zabezpieczenia
uzalezniona jest od intensywnosci wptywu Srodowiska na powierzchnie
poddane oczyszczaniu.

FASTPROTEKTOR jest bezwonny i bezbarwny. Produkt przeznaczony jest do
konserwacji konstrukcji murowych lub materiatéw budowlanych innych niz
drewno. Stuzy do usuwania grzybéw i glonéw z powierzchni muréw, elewacji,
tynkéw, betonu, wapieni, kamieni, (kategoriall, grupa 10).

Przed zastosowaniem preparatu FAST PROTEKTOR powierzchnie nalezy
zmy¢ wodg pod cisnieniem a w przypadku wystepowania duzych kolonii
grzybow i glonéw, nalezy naruszy¢ich strukture mechanicznie na mokro.
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Przyczyny powstawania koroz;ji
mikrobiologicznej
na elewacjach budynkoéw (algi i grzyby)

Technologia wykonania naprawy:

powierzchnie $cian elewacji nasaczy¢ srodkiem FASTPROTEKTOR

przy uzyciu szczotki lub myjki ci$nieniowej na mokro oczysci¢ $ciany zalg i grzybow

nastepnie nalezy czyszczong powierznie zmy¢ wodg i ponownie nasgczy¢ srodkiem FAST PROTEKTOR i pozostawi¢ na
12 godzin

po doktadnym wyschnieciu Scian cato$¢ nalezy pomalowac farbg elewacyjna zawierajaca biocyd np. farba siloksanowa FAST SI-SI,
silikatowa FASTF-S lub silikonowa FASTSILIKON.

UWAGA!

Nie naleiy oczyszczac skazonej elewacji na sucho, ze wzgledu na niebezpieczeristwo rozprzestrzeniania sig zarodnikow alg
igrzybow oraz podraznienia drog oddechowych (prace wykonywa¢w masce ochronnej).

-J':' ';-',

B
-

r
|

-
-

s v
y 5
. €T v
R
- oy Fl
" v

"
-

- \
< ?*e

B0

o
5

/ ?
‘4

Renowacja elewacji dotknietych skazeniem mikrobiologicznym | 5



Zabezpieczenie mikrobiologiczne
produktéw firmy FAST

Zabezpieczenie mikrobiologiczne produktéw firmy FAST

Walka z infekcja mikrobiologiczng jest zmudna i kosztowna. Firma FAST dbajac o zadowolenie swoich klientéw z zakupionych
materiatéw wprowadzita dziatania prewencyjne polegajace na zabezpieczaniu wszystkich swoich tynkéw i farb elewacyjnych za
pomoca biocydéw powtokowych. Od tego momentu problem zwiazany z pojawianiem sie na elewacjach nieprzyjemnych przebarwien
i wykwitéw zniknat catkowicie.

Duze znaczenie miato réwniez wzbogacenie ponizszych materiatow o dodatek hydrofobizujacy, ktéry w znacznym stopniu utrudnit
zawilgacanie wyprawy tynkarskiej przez wode opadowa. Dzieki temu wykonana powtoka posiada znacznie obnizong zwilzalnos¢, czyli
penetracje wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamujac w ten sposéb wnikanie brudu w strukture materiatu. Efektem
koicowym jest obnizona sktonnos¢ do brudzenia sie, efekt samooczyszczania sie powtoki i znakomita odpornos¢ na warunki
atmosferyczne orazzanieczyszczenia biologiczne i chemiczne.

Produkty zawierajace ochrong powtokowa:

FAST F-S

G; T ) ? Farba silkatowa

E @ jest dobrze kryjaca, matowa farba na bazie potasowego szkta wodnego.
fj’;i' Posiada doskonatg paroprzepuszczalnos¢, jest hydrofobowa oraz odporna na

farba silikatowa
Sibicate paint

promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Moze by¢ stosowana wyfacznie na
zewnatrz budynku. Farba reaguje chemicznie z podtozem, wnikajac w jego

Silkatfarbe
Slikikovs barvs

B doskonale kryjaca | wysokoparopraepusecsalnd
M zabezpieczona przed algamii grzybami
 ofekt minaralizacji z pedioiem mineralnym

strukture. Zawiera $rodki eliminujace rozwdj alg i grzybéw na powierzchni

\—/ pokrytejfarba. Mozliwos¢ kolorowania wedtug FASTCOLOR SYSTEM.

Farba silikonowa

R sy | . - o R
{"\ _————ﬂ? oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz
akrylowej, tworzy powtoke mocno zwiazang z podtozem, jednoczesnie

Fast SILIKON wykazujaca znakomita przepuszczalno$c pary wodnej. Farba FAST SILIKON

l Farba silikonowa zewnetrzna

g posiada doskonata odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokg
— zdolnosc¢ krycia i wysoki stopien bieli. Wodna dyspersja silikonowa, bedaca

i iwy: P
W zabezpieczona przed algami | grzybam!

R podstawowym spoiwem w farbie FAST SILIKON sprawia, ze powtoka
posiada réwniez wysoka hydrofobowos¢ i odpornos¢ na zabrudzenia.
Zawiera $rodki eliminujace rozwdj alg i grzybéw na powierzchni pokrytej
farba. Mozliwos¢kolorowaniawg FASTCOLORSYSTEM.

I FAST SILIKON
-— 2
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Zabezpieczenie mikrobiologiczne
produktéw firmy FAST

FAST SI-SI

Farba siloksanowa o wysokiej odpornosci na zabrudzenia
i,r*———____ %) jest oparta na spoiwie w postaci wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej
oraz emulsji siloksanowej, tworzac powtoke mocno zwiazana z podtozem.
ﬁ?ﬂi’f Si'@ FAST SI-SI zawiera wodng emulsje siloksanowa, co sprawia ze powtoka posiada
slckcanowa zewngeers efektantyroszeniowy, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, obnizajac
;ﬁ'%——’ ) znacznie jej zwilzalnos¢, czyli penetracje wody z substancjami w niej
E%%ﬁ{“;}}:??mw rozpuszczonymi. Hamuje wnikanie brudu niesionego gtéwnie zwod3 oraz
hamuje rozwéj mikroorganizméw jak glony i grzyby. Efektem koricowym

\_/’/

jestobnizona sktonnos¢ do brudzeniassie, dajac efekt samooczyszczania sie
powtokiiznakomita odpornos¢ nawarunkiatmosferyczne.
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FAST

Wall Systems

Part of ROCKWOOL Group

FAST WALL SYSTEMS Sp. z o.0.
ul. Foluszowa 112 tel. +48 68 328 62 00

65-751 Zielona Géra  biuro@wall-systems.com

www.wall-systems.pl

Biuro handlowe:
ul. Narutowicza 24 tel. +48 12 289 00 88
32-020 Wieliczka krakow@fast.zgora.pl
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